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Okobilanz - Verglasung

Die 3-fach Verglasung ist optimal, wenn man die Langlebigkeit von Fenstern und die
Energieeinsparungen dank der besseren Wirmedimmung mit einberechnet.

Drei Systeme - drei Grafiken

UBP Umweltbelastungspunkte zeigen ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

PEI Primérenergie ist ein Teilbereich der UBP und ist in erneuerbar (gelb) und nicht erneuerbar (rot)
aufgeteilt, wovon die nicht erneuerbare Energie (rot) moglichst klein sein soll.

CO2-Emission ist auch ein Teilbereich der UBP und ein bekannter Kennwert fiir die Klimaerwarmung.

Je Kkleiner die Zahlenwerte, umso umweltfreundlicher das Material.

IV = Isolierverglasung; VSG = Verbundsicherheitsglas

(Zum Vergrossern auf Tabellen klicken)



Umwelibelastungspunkte (UBP) pro m2 Verglasung

24V, Ug-Wert 1.1 Wim2K, Dicke 24 mm (Glasfidche) [N 45800
24V, Ug-Wert 1.1 Wim2K, Dicke 18 mm (Glastiache) [N 51300
2-IV. ESG. Ug-Wert 1.1 Wim2K (Glasfliche) (] 5:

24V, VSG, Ug-Wert 1.1 WimZK |Glasfliche)

24V, ESG/VSG, Ug-Wert 1.1 Wim2K (Glasfliche)
34V, Ug-Wert 0.5 Wim2K, Dicke 36 mm (Glasfliche)
34V, Ug-Wert 0.6 Wim2K, Dicke 40 mm (Glasfliche)
34V, ESGIESG, Ug-Wert 0.6 Wim2K (Glasfliche)
3V, ESGIESG/ESG, Ug-Wert 0.8 Wim2K [Glasfibche)
31V, VSG, Ug-Wert 0.6 WimZK (Glasfliche)

3V, EBGIVEG, Ug-Wert 0.6 Wim2K (Glasfliche)

Primérenergie (PEI) in kWh pro m2 Verglasung

2-1V, w 1.1 Wim 2K, Dicke 24 mm IDGIHHI:M} u’E‘I_ 171

O 123
I 199

24V, ESG, Ug-Wert 1.1 Wim2K (Glasfliche) D‘“— - Derneusrbar
Endchl ermewsrbar

2V, Ug-Wert 1.1 Wim2ZK, Dicke 18 mm [Glasfiache)
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2V, VEG, Ug-Wert 1.1 Wim2ZK [Glasfidche)
24V, ESGIVSG, Ug-wert 1.1 Wim2K (Glasfiiche)

31V, Ug-Wert 0.5 Wim2K, Dicke 36 mm (Glasfiache) =1 22.0

327
34V, Ug-Wert 0.6 Wim2K, Dicke 40 mm (Glasfiache) =L 142 2
i Dl
3-IV, ESG/ESG/ESG, Ug-Wert 0.6 Wim2K (Glasfliche] == 359 =

IV VEG, g e e | 124
34V, ESGIVSG, Ug-Wert 0.6 Wim2K (Glasfiiche) — 2.0



https://www.gesundes-haus.ch/files/content/ratgeber/oekokennzahlen/oekobilanz-ubp-verglasung-2016.jpg
https://www.gesundes-haus.ch/files/content/ratgeber/oekokennzahlen/oekobilanz-ubp-verglasung-2016.jpg
https://www.gesundes-haus.ch/files/content/ratgeber/oekokennzahlen/oekobilanz-pei-verglasung-2016.jpg
https://www.gesundes-haus.ch/files/content/ratgeber/oekokennzahlen/oekobilanz-pei-verglasung-2016.jpg

Treibhausgase (CO2) Emission in kg CO2 pro m2 Verglasung

2V, Ug-Wert 1.1 Wim2K, Dicke 24 mm (Glasfidche) [ ] 437
24V, Ug-Wert 1.1 Wim2K, Dicke 18 mm (Glasflache) [ ] 479
24V, ESG, Ug-Wert 1.1 Wim2K (Glasflache) [ g9 E
24V, V56, UgWert 1.1 WimzK (Gustiene) [IINIIIIIIIIIIITI 82 e o
2-IV, ESG/VSG, Ug-Wert 1.1 Wim2K (Glasfidehey [ ) g5
34V, Ug-Wert 0.5 Wim2K, Dicke 36 mm (Glasfiache) [ 7.
3V, Ug-Wert 0.6 Wim2K, Dicke 40 mm (Glastiache) [T ] ees
3V, ESG/ESG, Ug-Wert 0.6 Wim2K (Glasfldche) [ gy g
31V, ESGIESGIESG, Ug-Wert 0.8 Wim2K (Glastiene) [T e
31V, VSG, Ug Wert 0.6 Wim2K (Glastibehe) [ m
3.V, ESGIVSG, Ug:Wert 0.6 Wim2K (Glasfsche) [T o

Mehr zu Okobilanzsysteme
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