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Okobilanz - Holz und Holzwerkstoffe

Holzfaserplatten und Massivholzplatten sind aus baubiologischer Sicht empfohlen.

Drei Systeme - drei Grafiken

UBP Umweltbelastungspunkte zeigen ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

PEI Primirenergie ist in erneuerbar (gelb) und nicht erneuerbar (rot) aufgeteilt, wovon die nicht
erneuerbare Energie (rot) moglichst klein sein soll.

CO2-Emission ist ein bekannter Kennwert fiir die Klimaerwiarmung.

Je kleiner die Zahlenwerte, umso umweltfreundlicher das Material.

ACHTUNG: Bei Baustoffen gilt dieser Grundsatz nicht, weil die Summe der Werte aller verwendeten
Komponenten fiir ein Bauelement iiber die Umweltvertriglichkeit entscheidet. In der detaillierten
Konstruktionsberechnung wird die Baustoffdicke, das spezifische Gewicht und die Nutzungszeit des
Bauelements beriicksichtigt. Hilfreich fiir den Bauspezialisten sind die Okobilanzdaten in Tabellenform,
die technischen Materialdaten und das Berechnungsbeispiel auf der Seite fiir Profis.

(Zum Vergrossern auf Tabellen klicken)


https://www.gesundes-haus.ch/oekobilanz/oekobilanzdaten.html

Umwelibelastungspunkte (UBP) pro kg B;untnl"f

3-Schicht Massivholzplatte, PVAc-gebunden
Brettschichtholz, MF-gebunden, Feuchtbereich
Brettschichtholz, UF-gebunden, Trockenbereich
Hartiaserplatte
Holzwolle-Leichtbauplatte, zementgebunden I 561
Massivholz Buche / Eiche, kammengetrocknet, gehobelt NN 420
Massivholz Buche | Eiche, kammergetrocknet, rau NN 379
Massivholz Buche / Eiche, luftgetrocknet, rav R 311
Massivholz Fichte | Tanne | Larche, kammergetr,, gehobelt RN 502
Massivholz Fichte ! Tanne ! Lirche, luftgetr., gehobelt R 424
Massivholz Fichte ! Tanne [ Larche, luftgetrocknet, rau R 347
Mitteldichte Faserplatte [MDF), UF-gebunden
0SB Platte, PF-gebunden, Feuchtbereich
Spanplatte. PF-gebunden, Feuchtbereich
Spanplatte, UF-gebunden, beschichtet, Treckenbereich
Spanplatte, UF-gebunden, Trockenbereich
SpertolzMultiplex, PF-gebunden, Feuchtbereich
SperrholzMultiplex, UF-gebunden, Trockenbereich

Primérenergie (PEI) in kWh pro kg Baustoff

3-Schicht Massivholzplatie, PVAC-gebunden o o el
Brettschichtholz, MF-gebunden, Feuchtbereich oy 7 05

Brettschichtholz, UF-gebunden, Trockenbereich oo = 30

——
LLLEL L ———————— ¥ T =

Holzwolle-Leichibauplatie, ZEMentgebUNTen oo 3 742 Derneverbar
Massivholz Buche / Eiche, kammergetrocknet, gehobelt o o sas P82 | g nicht arneuerbar
Massivholz Buche | Eiche, kammergetrocknet, rau == o 75 -
Massivholz Buche | Eiche, luftgetrocknet, rau geore —— °°
Massivholz Fichte | Tanne / Lirche, kammergetr., gehobel 1515 "
Massivholz Fichte ! Tanne [ Lirche, luftgetr., gehobelt eemoess ——  ~'°
Massivholz Fichte | Tanne [ Larche, luftgetrocknet, rau o= s sog -
Mitteldichte Faserplatte (MDF ), UF-gebunen e 4.5 -
OSB Platte, PF-gebunden, Feuchtbereich o ———— e
Spanplatte, PR gebungen, F o o e e o e 707 yin
Spanplatte, UF-gebunden, beschichtet, Trockenbereich s 318"
Spanplatte, UF-gebunden, Trockenbereich oo 436
SpertholzMultiplex, PF-gebunden. Feuchtbereich ey 12
Spermolz/Multiplex, UF-gebunden, TroCKENDEreich b

1 8.70
1 8.70

Stand: 2018
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Treibhausgase (CO2) Emission in kg COZ2 pro kg Baustoff

3-Schicht Massivholzplatte, PYAc-gebunden [ 0.523
Brettschichtholz, MF-gebunden, Feuchtbereich [T 0.485
Brettechichtholz, UF-gebunden, Trockenbereich [T 0,448
Hartfaserplatte 1] 1.18

Holzwolle-Leichtbauplatte, zementgebunden [T 0.554
Massivholz Buche | Eiche, kammergetrocknet, gehobelt [T 0.126
Massivholz Buche / Eiche, kammergetrocknet, rau [ 0.109 Stand: 2016

Massivholz Buche | Eiche, luftgetrocknet, rau [T 0.093
Massivholz Fichte / Tanne / Lirche, kammergatr., gehobelt [TT] 0.143
Massivholz Fichte / Tanne | Larche, lufigetr,, gehobelt [T 0.125
Massivholz Fichte | Tanne | Lirche, luftgetrocknet, rau [T 0904
Mitteldichte Faserplatte (MDF), UF-gebunden [ ) 404
OS5B8 Platte, PF-gebunden, Feuchtbereich [T ] 0,814
Spanplatie, PF-gebunden, Feuchtbereich [T ] 0.646
Spanplatte, UF-gebunden, beschichtet, Trockenbereich ] .45
Spanplatte, UF-gebunden, Trockenbereich [T ] 0.646
SperrholzMultiplex, PF-gebunden, Feuchtbereich T ) 148
Sperrholz/Multiplex, UF-gebunden, Trockenbereich [ 4047

Mehr zu Okobilanzsystemen
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